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Lêi nãi ®Çu 

TCVN 6530-12 : 2007 do Ban kü thuËt Tiªu chuÈn TCVN/TC33 VËt liÖu chÞu löa  

hoµn thiÖn trªn c¬ së dù th¶o ®Ò nghÞ cña ViÖn VËt liÖu x©y dùng −−−− Bé X©y dùng,  

Tæng Côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ  

c«ng bè. 

TCVN 6530-12 : 2007 lµ mét phÇn cña bé TCVN 6530. 

Bé TCVN 6530 cã tªn chung lµ “VËt liÖu chÞu löa −−−− Ph−¬ng ph¸p thö”, gåm 12 phÇn: 

– PhÇn 1: X¸c ®Þnh ®é bÒn uèn ë nhiÖt ®é th−êng; 

– PhÇn 2: X¸c ®Þnh khèi l−îng riªng; 

– PhÇn 3: X¸c ®Þnh khèi l−îng thÓ tÝch, ®é hót n−íc, ®é xèp biÓu kiÕn vµ ®é xèp thùc; 

– PhÇn 4: X¸c ®Þnh ®é chÞu löa; 

– PhÇn 5: X¸c ®Þnh ®é co, në phô sau khi nung; 

– PhÇn 6: X¸c ®Þnh nhiÖt ®é biÕn d¹ng d−íi t¶i träng; 

– PhÇn 7: X¸c ®Þnh ®é bÒn sèc nhiÖt; 

– PhÇn 8: X¸c ®Þnh ®é bÒn xØ; 

– PhÇn 9: X¸c ®Þnh ®é dÉn nhiÖt b»ng ph−¬ng ph¸p d©y nãng (h×nh ch÷ thËp); 

– PhÇn 10: X¸c ®Þnh ®é bÒn uèn ë nhiÖt ®é cao; 

– PhÇn 11: X¸c ®Þnh ®é chÞu mµi mßn ë nhiÖt ®é th−êng; 

– PhÇn 12: X¸c ®Þnh khèi l−îng thÓ tÝch vËt liÖu d¹ng h¹t. 
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T i ª u  c h u È n  q u è c  g i a         TCVN 6530-12 : 2007 

XuÊt b¶n lÇn 1 

VËt liÖu chÞu löa −−−− Ph−¬ng ph¸p thö −−−− 

PhÇn 12: X¸c ®Þnh khèi l−îng thÓ tÝch vËt liÖu d¹ng h¹t 

Refractories − Method of test − 

Part 12: Determination of bulk density of granular materials  

1   Ph¹m vi  ¸p dông 

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho vËt liÖu chÞu löa d¹ng h¹t cã kÝch th−íc lín h¬n 2 mm.  

2   Tµi liÖu viÖn dÉn 

C¸c tµi liÖu viÖn dÉn sau lµ rÊt cÇn thiÕt cho viÖc ¸p dông tiªu chuÈn nµy. §èi víi c¸c tµi liÖu  

viÖn dÉn ghi n¨m c«ng bè th× ¸p dông b¶n ®−îc nªu. §èi víi c¸c tµi liÖu viÖn dÉn kh«ng ghi n¨m 

c«ng bè th× ¸p dông phiªn b¶n míi nhÊt, bao gåm c¶ c¸c söa ®æi (nÕu cã). 

TCVN 7190-1 : 2002   VËt liÖu chÞu löa − Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu − PhÇn 1: LÊy mÉu nguyªn liÖu 

vµ s¶n phÈm kh«ng ®Þnh h×nh. 

3   Nguyªn t¾c 

§o thÓ tÝch vËt liÖu d¹ng h¹t ®· biÕt khèi l−îng b»ng c¸ch x¸c ®Þnh thÓ tÝch chÊt láng bÞ vËt liÖu 

chiÕm chç.  

4   ThiÕt bÞ, dông cô 

4.1   Chµy, cèi ®ång. 

4.2   Sµng cã kÝch th−íc lç 2,0 mm vµ 5,6 mm. 
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4.3   C©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c 0,01 g. 

4.4   Cèc cã má, dung tÝch 150 ml. 

4.5   PhÔu thñy tinh, ®−êng kÝnh miÖng phÔu kho¶ng 100 mm, chu«i phÔu cã ®−êng kÝnh kh«ng 

nhá h¬n 5,6 mm; ®−êng kÝnh ngoµi kh«ng lín h¬n 10 mm. 

4.6   Buret hiÖu chuÈn, dung tÝch 100 ml, mçi v¹ch 0,2 ml.  

4.7   KÝnh phãng ®¹i. 

4.8   Kh¨n v¶i b«ng. 

4.9   Tñ sÊy cã bé phËn ®iÒu chØnh nhiÖt ®é, cã thÓ duy tr× nhiÖt ®é 110 0C ± 5 0C. 

4.10   B×nh hót Èm. 

4.11   TÊm thñy tinh, kÝch th−íc 100 mm x100 mm. 

5   ChuÈn bÞ mÉu thö  

LÊy kho¶ng 2,5 kg mÉu theo TCVN 7910-1 : 2002 vµ sµng qua sµng cã kÝch th−íc lç 5,6 mm. 

Dïng chµy, cèi ®ång ®Ëp nh÷ng h¹t cßn l¹i trªn sµng cho lät hÕt sµng nµy. Sau ®ã trén ®Òu toµn 

bé mÉu, sµng tiÕp ®Ó lÊy cì h¹t tõ 2,0 mm ®Õn 5,6 mm.  

Dïng ph−¬ng ph¸p chia t− lÊy kho¶ng 300 g mÉu ®· chuÈn bÞ trªn, lo¹i bá bôi vµ nh÷ng h¹t nhá 

b¸m dÝnh vµo h¹t tr−íc khi thö nghiÖm b»ng c¸ch cho mÉu thö vµo sµng cã lç 2,0 mm råi võa l¾c 

võa röa d−íi vßi n−íc (®èi víi vËt liÖu ph¶n øng víi n−íc th× dïng khÝ nÐn thæi vµo cöa hót bôi). 

NÕu röa b»ng n−íc th× ®æ mÉu ra kh¨n v¶i b«ng råi chia lµm ba phÇn b»ng nhau vµo chÐn sø 

s¹ch ®Ó sÊy vµ x¸c ®Þnh khèi l−îng thÓ tÝch song song. 

SÊy kh« mÉu ë nhiÖt ®é 110 0C ± 5 0C ®Õn khèi l−îng kh«ng ®æi. Sau ®ã ®Æt mÉu thö vµo b×nh 

hót Èm ®Õn khi nhiÖt ®é mÉu b»ng nhiÖt ®é phßng.  

6   C¸ch tiÕn hµnh  

C©n kho¶ng 50 g mÉu thö (m), chÝnh x¸c ®Õn 0,01 g, ®· ®−îc chuÈn bÞ theo ®iÒu 5. ChuyÓn mÉu 

thö vµo cèc cã má, thªm n−íc m¸y t¹i nhiÖt ®é phßng cho ®Õn khi n−íc ngËp hÕt mÉu. §æ n−íc 

m¸y vµo buret s¹ch tõ kho¶ng 20 ml ®Õn 25 ml vµ gi÷ ®Ó buret æn ®Þnh trong vßng 1 phót. §äc 

v¹ch n−íc ban ®Çu (V1), qua kÝnh phãng ®¹i −íc l−îng, chÝnh x¸c ®Õn 0,05 ml. Sau ®ã ®Æt phÔu 

lªn trªn buret. 
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§èi víi vËt liÖu cã ph¶n øng víi n−íc th× chÊt láng sö dông thÝch hîp lµ dÇu háa. 

Khi mÉu thö ®· ®−îc ng©m trong n−íc Ýt nhÊt 2 phót, dïng th×a kim lo¹i khuÊy ®Ó lo¹i bá bät khÝ 

vµ g¹n hÕt n−íc ra ngoµi b»ng c¸ch ®Æt tÊm thñy tinh lªn trªn cèc cã má ®Ó gi÷ mÉu l¹i.  

Dïng kh¨n v¶i b«ng b·o hoµ n−íc sau ®ã v¾t kiÖt n−íc vµ gËp kh¨n tõ 4 ®Õn 6 lÇn chiÒu dµy cña 

kh¨n. ChuyÓn toµn bé mÉu thö vµo kh¨n vµ ®Ó thÊm cho ®Õn khi kh«ng cßn ¸nh n−íc trªn bÒ 

mÆt h¹t vµ c¸c h¹t kh«ng cßn dÝnh vµo nhau mµ kh«ng lÊy ®i n−íc trong c¸c lç xèp hë. 

Ngay sau ®ã dïng th×a kim lo¹i ®· ®−îc lau Èm b»ng kh¨n ®Ó xóc mÉu tõ tõ qua phÔu vµo buret 

sao cho bät khÝ kh«ng b¸m vµo h¹t trong n−íc. §Ó buret æn ®Þnh trong 1 phót, ®äc v¹ch n−íc 

cuèi cïng (V2), qua kÝnh phãng ®¹i −íc l−îng, chÝnh x¸c ®Õn 0,05 ml. 

ThÓ tÝch mÉu thö lµ hiÖu sè hai lÇn sè ®äc (V2 - V1). 

7   TÝnh kÕt qu¶ 

Khèi l−îng thÓ tÝch, ρh, tÝnh b»ng gam trªn centimÐt khèi (g/cm3), theo c«ng thøc: 

   m 

   ρh  =  ___________ 
V2  − V1 

trong ®ã: 

m    lµ khèi l−îng cña mÉu thö ®· sÊy kh«, tÝnh b»ng gam (g). 

V1   lµ thÓ tÝch cña n−íc khi ch−a cho mÉu vµo buret, tÝnh b»ng centimÐt khèi (cm3); 

V2   lµ thÓ tÝch cña n−íc khi ®· cho mÉu vµo buret, tÝnh b»ng centimÐt khèi (cm3).  

KÕt qu¶ lµ trung b×nh céng cña ba kÕt qu¶ thö, lÊy chÝnh x¸c tíi hai ch÷ sè sau dÊu phÈy. 

Chªnh lÖch kÕt qu¶ cña cïng mét mÉu thö kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 0,02 g/cm3. NÕu mét trong ba 

lÇn thö cã kÕt qu¶ v−ît qu¸ so víi hai kÕt qu¶ cßn l¹i th× ph¶i tiÕn hµnh thö nghiÖm l¹i.  

8   B¸o c¸o thö nghiÖm 

Néi dung cña b¸o c¸o thö nghiÖm bao gåm: 

– th«ng tin vÒ vËt liÖu thö (c¬ së s¶n xuÊt, lo¹i, sè l«... nÕu cã); 

– khèi l−îng vµ kÝch th−íc h¹t vËt liÖu; 

– kÕt qu¶ thö nghiÖm, cã thÓ tr×nh bµy theo B¶ng 1; 

– viÖn dÉn tiªu chuÈn nµy; 
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– ngµy, th¸ng tiÕn hµnh thö; 

– ng−êi lµm thÝ nghiÖm. 

B¶ng 1 −−−− KÕt qu¶ x¸c ®Þnh khèi l−îng thÓ tÝch vËt liÖu chÞu löa d¹ng h¹t 

TT 

Khèi l−îng 
mÉu 

m 

 g 

ThÓ tÝch  
ban ®Çu 

V1  

ml 

ThÓ tÝch  
cuèi cïng 

V2  

ml 

Khèi l−îng 
thÓ tÝch 

ρρρρh   

g/cm3 

Khèi l−îng 
thÓ tÝch  

trung b×nh 
ρρρρhtb  

g/cm3 

 

Ghi chó 

1 2 3 4 5 6 7 

      

     

     

  

 

 

 

 

 


