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Bª t«ng – Ph©n m¸c theo c|êng ®é nÐn 
Concrete – Classification by compressive strength 

 

1 §èi t|îng 
Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh hÖ thèng m¸c bª t«ng theo c|êng ®é nÐn ®Æc tr|ng ë tuæi 28 
ngµy. 

2 Ph¹m vi ¸p dông 
Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c lo¹i bª t«ng chÕ t¹o b»ng c¸c lo¹i xi m¨ng phï 
hîp víi quy ®Þnh chung trong TCVN 5438: 1991 (ISO/R 597) 

3 Tiªu chuÈn trÝch dÉn 
TCVN 5438: 1991 (ISO/R 597) Xi m¨ng – ThuËt ng÷ ®Þnh nghÜa. 
TCVN 3105: 1993 (ISO 1920 vµ ISO 2736) Hçn hîp bª t«ng nÆng vµ bª t«ng nÆng – 
LÊy mÉu chÕ t¹o vµ b¶o d|ìng mÉu thö.  
TCVN 3118: 1993 (ISO 4012) Bª t«ng nÆng – X¸c ®Þnh c|êng ®é nÐn. 

4 §Þnh nghÜa 
C|êng ®é ®Æc tr|ng biÓu thÞ m¸c bª t«ng lµ gi¸ trÞ c|êng ®é mµ trong tæng c¸c kÕt qu¶ 
thö c|êng ®é nÐn chØ cã 5% sè mÉu lµ n»m d|íi gi¸ trÞ bª t«ng quy ®Þnh (theo b¶ng 
1). 

5 MÉu thö 
MÉu thö chuÈn cã h×nh d¸ng khèi lËp ph|¬ng 150mm u  150mm u  150mm víi kÝch 
th|íc chÝnh x¸c theo quy ®Þnh trong TCVN 3105: 1993 (ISO 1920). MÉu ®|îc chÕ t¹o 
vµ b¶o d|ìng theo TCVN 3105: 1993 (ISO 2736). 
Chó thÝch: Tr|êng hîp sö dông c¸c mÉu khèi lËp ph|¬ng hoÆc trô kÝch th|íc theo TCVN 
3105: 1993 (ISO 1920 vµ ISO 2736) th× kÕt qu¶ thö ph¶i ®|îc quy ®æi vÒ kÝch th|íc mÉu 
chuÈn theo c¸c hÖ sè t|¬ng øng quy ®Þnh trong TCVN 3118: 1993. 

6 Ph©n m¸c 
C¸c m¸c bª t«ng quy ®Þnh trong b¶ng 1 ®|îc x¸c lËp trªn c¬ së c|êng ®é nÐn (TCVN 
3118: 1993 (ISO 4012), tÝnh b»ng MPa, cña mÉu thö lµ khèi lËp ph|¬ng(150mm u  
150mm u  150mm)) 

B¶ng 1 – M¸c bª t«ng trªn c¬ së c|êng ®é nÐn 

 

M¸c bª t«ng (m¸c) C|êng ®é nÐn ë tuæi 28 ngµy MPa (N/mm2) 
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Chó thÝch: Gi¸ trÞ c|êng ®é bª t«ng cao h¬n c¸c gi¸ trÞ nªu trong b¶ng t|¬ng øng víi c¸c lo¹i 
bª t«ng ®Æc biÖt. 

7 TÝnh phï hîp 

Bª t«ng ®|îc ®¸nh gi¸ lµ phï hîp theo mét chuÈn mùc ®¬n gi¶n lµ víi sai sè 5% th× 
kh¶ n¨ng chÊp nhËn lµ 50% ®Õn 95%. 

 

                                                                             


