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Nhãm O 

 

Gç - Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é Èm khi thö c¬ lÝ  
Timber - Method for determination of moisture content when testing physico 

mechanical properties  

 

I. Dông cô thö  

1. Dïng c¸c dông cô  

- C©n ph©n tÝch;  

- C©n kÜ thuËt b¶o ®¶m ®é chÝnh x¸c khi c©n lµ 0,01g;  

- Tñ sÊy cã nhiÖt kÕ b¶o ®¶m nhiÖt ®é l03 r 20C.  

II.  ChuÈn bÞ thö. 

2. ChuÈn bÞ mÉu. H×nh d¸ng, kÝch th|ícvµ c¸ch chän mÉu theo ®óng c¸c ®iÒu qui ®Þnh 
ghi trong c¸c tiªu chuÈn x¸c ®Þnh chØ tiªu c¬ lý cña gç.  

Tuú theo tõng chØ tiªu thö, cã thÓ lÊy c¶ mÉu thö hay mét phÇn cña mÉu thö ®Ó x¸c 
®Þnh ®é Èm. 

3. MÉu ®|îc lµm s¹ch bôi, mïn c|a vµ gät s¹ch c¸c x¬ gç. §Æt tõng mÉu thö vµo tõng lä 
c©n ®· ®|îc lµm s¹ch, cã n¾p ®Ëy kÝn. C¸c mÉu nµy ph¶i ®Ó ë trong lä c©n suèt thêi 
gian dïng ®Ó x¸c ®Þnh ®é Èm.  

Lä c©n vµ n¾p ph¶i ®¸nh cïng mét sè thø tù ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn.  

Ph¶i c©n khèi l|îng cña lä vµ n¾p ®· sÊy kh« kiÖt tõ tr|íc víi ®é chÝnh x¸c lµ 0,001g.  

III. TiÕn hµnh thö  

4. C©n tr|íc khi sÊy. C©n lä cã ®ùng mÉu chÝnh x¸c ®Õn 0,001g.  

5. SÊy mÉu. Sau khi c©n xong ®Æt lä ®ùng mÉu vµ n¾p ®· më ®Ó riªng ra vµo trong tñ sÊy 
®Ó sÊy SÊy ë nhiÖt ®é 50- 600C trong 3 giê, sau ®ã t¨ng nhiÖt ®é lªn tíi l03 r 20C vµ 
gi÷ ë nhiÖt ®é ®ã cho ®Õn khi khèi l|îng mÉu kh«ng ®æi.  

KiÓm tra trÞ sè khèi l|îng kh«ng ®æi cña lä ®ùng mÉu b»ng c¸ch c©n l¹i sau 2-3 lÇn 
sÊy. Khi sÊy lo¹i gç mÒm, lÇn c©n kiÓm tra ®Çu tiªn ph¶i Ýt nhÊt lµ sau 6 giê kÓ tõ lóc 
b¾t ®Çu sÊy, khi sÊy lo¹i gç cøng th× Ýt nhÊt lµ sau l0 giê. C¸c lÇn c©n kiÓm tra sau c¸ch 
nhau 2 giê. §é chÝnh x¸c khi c©n lµ 0,00lg.  

MÉu gç ®|îc coi nh| sÊy song, nÕu khèi l|îng gi÷a hai lÇn c©n liªn tiÕp kh«ng chªnh 
lÖch qu¸ 0,002g.  

M«i khi më tñ sÊy lÊy lä ®ùng mÉu ra c©n, ph¶i ®Ëy n¾p lä l¹i vµ lµm nguéi ®Õn nhiÖt 
®é phßng thÝ nghiÖm, trong b×nh hót Èm cã canxi clorua khan hay dung dÞch axit 
sunfuric ®Ëm ®Æc kh«ng d|íi 94%. 

Khi sÊy c¸c mÉu, nhÊt lµ mÉu thuéc lo¹i c©y cã nhiÒu nhùa, kh«ng nªn ®Ó mÉu trong 
tñ sÊy qu¸ 20 giê. 

6. C©n sau khi sÊy. Khi khèi l|îng mÉu kh«ng cßn thay ®æi n÷a th× ngõng sÊy. Sau ®ã 
tiÕn hµnh c©n tÊt c¶ c¸c lä cã ®ùng mÉu nh| ®iÒu 5. 

IV. TÝnh to¸n kÕt qu¶ thö 
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7. TÝnh ®é Èm - §é Èm W cña mçi mÉu tÝnh b»ng phÇn tr¨m, chÝnh x¸c ®Õn 0, l%, theo 
c«ng thøc sau: 

 

 

Trong ®ã : 

m - Khèi l|îng cña lä, tÝnh b»ng g ; 

ml - Khèi l|îng cña lä cã ®ùng mÉu bªn trong tr|íc khi sÊy, tÝnh b»ng g.  

m2 - Khèi l|îng cña lä cã ®ùng mÉu bªn trong sau khi sÊy, tÝnh b»ng g. 

Ghi tÊt c¶ c¸c kÒt qu¶ x¸c ®Þnh ®é Çm vµo trong "BiÓu” (xem phô lôc)  

 

Phô lôc 

BiÓu x¸c ®Þnh ®é Èm cña gç khi thö c¬ lÝ 

t= 0C; M = %; Lo¹i gç 
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Ngµy  th¸ng  n¨m        Ng|êi ghi kÝ tªn 
 

                                                                             


